Фотостабилизация сополиметакрилатов производными тиазола и тиомочевины 

Идрисов Равиль Алимзянович
Аспирант

Казанский национальный исследовательский технологический университет, институт полимеров, факультет технологии, переработки и сертификации пластмасс и композитов, Казань, Россия
E–mail: rav140988@gmail.com
В ряду современных технологий – технологий 21 века – находятся технологии, связанные с применением лазерных устройств. Это диктует необходимость разработки новых твердотельных и, в первую очередь, полимерных оптических материалов [1]. К ним относятся лазерно-активные среды (ЛАС) на красителях в полимерных матрицах, что обусловливает возможность целенаправленно в широких пределах варьировать их эксплуатационные свойства. Особенно актуальным является поиск новых высокоэффективных фотостабилизаторов для оптически прозрачных полимерных матриц, с целью увеличения генерационной стабильности введенных в них лазерных красителей - в процессе эксплуатации ЛАС (под воздействием мощной оптической накачки). 
Ранее [2] была показана возможность фотостабилизации сополиметакрилатов с помощью функционализированных производных тиомочевины. В соответствии с современной тенденцией стабилизации полимеров в данной работе в качестве их потенциальных внутренних (химически связываемых) фотостабилизаторов исследовались специально синтезированные функционализированные (ди)аллильные производные тиазола, тиомочевины и других соединений. Небольшие количества последних, как и красители, вводились в сополиметакрилаты в процессе их синтеза (блочной радикальной сополимеризации). Важным результатом наряду с повышенной фотостабильностью модифицированных сополиметакрилатных матриц и введенных в них лазерных красителей (родамина 6Ж и др.) является повышенная молекулярная стабильность (меньшая степень деградации) красителей в реакционных (сополимеризующихся) системах под воздействием активных радикалов.
Литература

1. Серова В.Н. Полимерные оптические материалы. - СПб: НОТ, 2011. - 384 с.

2. Серова В.Н., Жукова Н.А., Мамедов В.А., Морозов В.И. / Пластические массы. 2011. № 5. С. 25-27.
