Синтез и исследование строения новых анса-цирконоценов, содержащих диалкиламиноинденильные фрагменты
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Рацемические анса-цирконоцены, включающие диметилсилил-бис(4-арил-2-метилинденильный) фрагмент, являются компонентами активных и стереоселективных катализаторов полимеризации пропилена [1]. Также было отмечено положительное влияние электронно-донорных инденильных лигандов на каталитическую активность цирконоценов [2]. Было показано, что введение метокси группы в стерически нагруженном окружении в инденильный фрагмент комплекса значительно улучшает его свойства как предкатализатора полимеризации и сополимеризации пропилена в сравнении хорошо изученным диметилсилил-бис(4-фенил-2-метилинденильным) аналогом [3]. В свою очередь, мы разработали метод синтеза новых 2-метил-4-арил-5-диалкиламино-6-алкилинденов и диметилсилил-мостиковых анса-цирконоценов на их основе. Этот метод позволяет в восемь стадий получить целевые соединения, исходя из простейших алкилбензолов. 
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Полученные комплексы охарактеризованы методами ЯМР спектроскопии и рентгеноструктурного анализа, а также изучены в качестве основы высокоактивных стереоселективных катализаторов полимеризации пропилена.
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